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Целью работы является исследование влияния режимов селективного лазерного 

плавления металлопорошковой композиции из высокопрочной стали на структуру и 

свойства с последующей постобработкой в обеспечение получения деталей в соответствие 

с требованиями конструкторской документации, при этом разработанная технология 

позволяет значительно сократить цикл изготовления детали и изделия в целом. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Разработка МПК. 

2. Разработка технологии изготовления деталей методом СЛП на отечественном 

оборудовании из отечественной МПК. 

3.  Проведение испытаний (прочность, герметичность, огневые стендовые). 

4. Разработка технологии для выращивания деталей сложной конфигурации 

методом СЛП. 

Выводы: 

Впервые на отечественном оборудовании для селективного лазерного плавления 

СЛП-250 была отработана и реализована технология выращивания заготовок деталей. 

Результат работы показал принципиальную возможность изготовления заготовок деталей 

лазерными аддитивными методоми из отечественной металлопорошковой композиции 

стали 28Х3СНМВФА. 
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