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Технология изготовления форм на водном связующем в виду своей простоты 

(при прочих равных) дешевле, чем технология на этилсиликате (ЭТС) [1, 2]. Помимо 

этого, она экологически безопасна, что нельзя сказать про технологию получения 

керамических форм на основе ЭТС [3]. Однако к недостаткам технологии изготовления 

керамических форм на водном связующем можно отнести наличие большой 

вариативности выбора в системе «связующее – обсыпочный материал», что создаёт 

большую сложность в методике подбора материалов керамических форм для 

получения отливки требуемого качества [4, 5]. 

В данной работе рассматривается технология изготовления керамических 

оболочковых форм на кремнезольном водном связующем марки «Ultracast One+» для 

отливки «Нагнетатель» из сплава АК8л, получаемой методом литья по выплавляемым 

моделям. По результатам работы был оптимизирован состав керамической формы, 

подобраны режимы прокалки форм и их дальнейшей заливки. Также была доказана 

стабильность свойств керамики, изготавливаемой по данной технологии. 
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